MAPELASTIC

Kahekomponentne tsementmort rodude, terrasside
ja ujumisbasseinide veekindlaks muutmiseks,
elastne temperatuurini -20°C

C EN1504-2(C)
pRINCIPLES
PI-MC-IR

EN 1504-2 v EN 14891

I KASUTUSALA

Betoon-, krohv- ja tsementpindade veetbkkemembraaniks ja kaitseks.

I Moned kasutusnaited

= Veekindlad kaitsekihid pUsiva veega betoonist mahutitele.

= HUdroisolatsioon rédudele, terrassidele, ujumisbasseinidele jne enne plaatimistdid.

= Hudroisolatsioonina kipspindadele, tsement- ja krohvpindadele, kergplokkidele ja laevatdoostustes kasutatavale
vineerile.

= HUdroisolatsiooniks pinnasesse jaavatele betoonkonstruktsioonidele.

= Krohvivdi betooni kaitsmiseks kahanemispragude, vee sissetungi ja agressiivsete atmosfaaritegurite eest.

= Betooni kaitseks agressiivse keskkonnamoju eest (sUsihappegaas, soolad, heitgaasid, saastatus jne) betoontaladel,
sildadel, raudteeviaduktidel, kui need on parandatud sarja Mapegrout parandusmartidega, ning ebapiisava armatuuri
kaitsekihiga betoonkonstruktsioonidel.

= Selliste betoonpindade kaitseks, millel on kokkupuude mereveega, jaasulatussooladega nagu naatrium- ja
kaltsiumkloriidid v&i sulfaadid.

I EELISED

Jaab elastseks ka vaga madalal temperatuuril (-20°C).

30 aastat kogemust ja rohkem kui 300 miljonit m? pindu, millele on edukalt paigaldatud hudroisolatsioon.
CE-sertifikaadiga toode, mis on kooskdlas standarditega EN 1504-2 ja EN 14891.

Kaitseb betooni pinda CO: imendumise (karbonatsiooni) eest rohkem kui 50 aastat.

UV-kiirgusele vastupidav.

= 2,5 mm Mapelasticu kiht kaitseb kloriidide agressiivse toime eest vordselt 30 mm paksuse

betooniga (v/ts tegur 0,45).

Vb&ib paigaldada ka olemasolevatele kattematerjalidele.

= Sobib keraamika, mosaiigi ja looduskiviga.

= EC1 Plus sertifikaat organisatsioonilt GEV Institute (Gemeinschaft Emissions-kontrollierte Verlegewerkstoffe, e.V.): vaga
madala lenduvate orgaaniliste osakeste heitega toode.

I TEHNILISED OMADUSED

Mapelastic on kahekomponentne moért, koosneb tsemendist, taiteainetest ja slnteetilistest polUmeeridest. Toode on
tdotatud valja MAPEI enda uurimislaborites. Kahe komponendi kokkusegamisel muutub toode Uhtlaseks seguks, mida
on kerge paigaldada ka vertikaalsetele pindadele paksusega kuni 2 mm kihi kohta. K&rgekvaliteediliste sUnteetiliste
polUmeeride kdrge sisalduse ja toote hea kvaliteedi tottu jaab kuivanud Mapelasticu kiht pUsivalt elastseks kdigis
keskkonnatingimustes ning peab vastu kemikaalidele nagu jaasulatussoolad, sulfaadid, kloriidid ja sUsihappegaas.
Mapelastic nakkub suureparaselt betooni, mUuritise, keraamika ja marmorpindadega eeldusel, et need on tugevad ja
piisavalt puhtad. See omadus koos tootele iseloomuliku vastupidavusega kahjulikule UV-kiirgusele tagab
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konstruktsioonide kaitse Mapelasticu hlidrotdkkega kaetud pindadele, isegi kui need asuvad eriti raskete
kliimatingimustega kohtades, soolase 6huga rannikualadel vdi eriti saastatud dhuga toostusaladel.

Mapelastic vastab standardis EN 1504-9 (,Tooted ja slsteemid betoonkonstruktsioonide kaitseks ja remondiks — M&isted,
néuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine — Toodete ja tooteslisteemide kasutamise Uldised péhimdtted")
satestatud tingimustele ning standardi EN 1504-2 kohase katte (C) nduetele vastavalt Pl, MC ja IR podhimotetele (,Betooni
pinnakaitsesusteemid").

I SOOVITUSED

Arge paigaldage Mapelastic toodet paksemalt kui 2 mm Uks kiht.

Arge paigaldage toodet temperatuuril alla +8°C.

Arge lisage segule omapoolseid lisaaineid, tsementi, taiteaineid vai vett.

Arge paigaldage toodet nduetele mittevastavatele pindadele.

Arge paigaldage toodet kergpindadele.

Varskelt paigaldatud toodet kaitsta 24 h sademete vdi langeva vee eest.

Arge paigaldage Mapelastic toodet ujumisbasseinides kaitsmata pindadele.

Kuuma ilmaga on soovitatav kaitsta toodet otsese paikesevalguse eest (pulber ja vedelik).

Parast paigaldamist ja eriti kuiva, kuuma voi tuulise ilmaga on soovitatav kaitsta pinda liiga kiire aurustumise eest,
kattes selle kinni.

I PAIGALDUSJUHEND

Aluspinna ettevalmistamine

A) Betoonpindade ja -elementide kaitsmine ja veekindlaks muutmine (nt maantee- ja raudteeviaduktide sambad ja
talad, jahutustornid, korstnad, labisdidud, tugiseinad, rajatised rannikualadel, reservuaarid, kanalid, tammid, postid,
rédud). Téddeldav pind peab olema tugev ja puhastatud.

Eemaldada betoonpindadelt tsemendipiim, lahtised osad, tolm, rasv ja 6li, kasutades liivapritsi voi survepesurit. Kui
konstruktsioonid on vigastatud voi lagunenud, eemaldada kasitsi voi mehaaniliselt vigastatud ja lahtised osad.
Liivaprits vOi survepesur on eriti soovitatavad, sest need ei kahjusta armatuurvardaid ja konstruktsioonidele ei moju
vibratsioon, mis vdiks pdhjustada kdrvalasuvas betoonis vaikseid pragusid.

Veenduge, et armatuur on roostest taielikult puhastatud, ning kasutage konstruktsioonide paranduseks Mapegrouti
betooniparandussegusid voi tootesarja Mapegrout voi Planitop parandussegu. Imavad pinnad tuleb enne Mapelasticu
pealekandmist niisutada.

B) Basseinide, terasside ja rédude veetéke
= BETOONPINNAD
o Liilkumistest voi kuivamisest tingitud praod eelnevalt liimida epoksuliimiga Eporip ja Mapepoxy BI-IMP.
= Kui tasandada tuleb rohkem kui 30 mm paksusi erinevusi (et luua kaldpindu, taita lohke jne), siis kasutage toodet
Planitop Fast 330 v&i Adesilex P4.
« OLEMASOLEVAD PORANDAD
= Olemasolevad pdrandad ja katted nagu keraamilised plaadid, klinker ja terrakota peavad olema tugevalt kinnitunud
aluspinnale ning puhtad nakkumist vahendavatest ainetest nagu 6li, rasv, vaha, varv jne. Mapelasticu nakkumist
ma&jutada voivate materjalide eemaldamiseks puhastage porand vee ja 30 % naatriumhudroksiidi lahusega ning
seejarel loputage puhta veega pdhjalikult ara, et kdrvaldada kdik naatriumhudroksiidi jaagid.
= KROHVIPINNAD
= Krohvipinnad peavad olema taielikult kuivanud (kuivade ja soojade ilmastikutingimuste korral 7 paeva Uhe
paksussentimeetri kohta), korralikult aluspinnale kinnitunud, vastupidavad ning puhtad varvist ja tolmust.
= Kuivad ning imavad pinnad enne Mapelasticu paigaldamist niisutada.

Hudroisolatsioonikihi sulgemine

Hudroisolatsiooni puhul on oluline péodrata erilist tahelepanu Uksikasjadele. Selleparast tuleks kasutada Mapelastic tootega
koos sarjade Mapeband ja Drain tooteid.

Mapeband TPE on kasutusel konstruktsioonivuukide ja suuri dUnaamilisi jdudusid taluvate vuukide tihendamiseks;
Mapeband, Mapeband Easy ja Mapeband SA tooteid kasutatakse kontrollvuukide, horisontaalsete ja vertikaalsete
elementide vaheliste vuukide veetdkkeks ja Drain seeria erikomplekte kasutatakse aravoolutrappide tihendamiseks. Neis
kohtades peab parast tasandamist ja puhastamist ning enne tsemendipdhise veetdkke paigaldamist eriti hoolikas olema.

To6segu valmistamine

Valage komponent B (vedelik) sobivasse puhtasse anumasse. Lisage aeglaselt valades komponent A (pulber), segades
samal ajal mehaanilise mikseriga.

Segage Mapelastic segu hoolikalt méned minutid, veendudes, et on saavutatud Uhtlane mass ning anuma seintele ega
pdhja ei ole jaanud segunemata komponente. Jatkake segamist, kuni saate taiesti Uhtlase segu. Kasutage aeglastel
podretel segavat mikserit, hoidmaks ara liigse &hu segamist todsegusse. Arge segage tddsegu kasitsi.

Mapelastic to6segu voib segada ka suuremates mikserites (nait pritsimistennoloogial paigaldamisel), kuid tuleb jalgida, et
pumpa valamisel to6segusse ei jdanud segunemata komponente ja klompe.

Kasitsipaigaldus
Valmis segatud Mapelastic tuleb paigaldada 60 minuti jooksul parast komponentide kokkusegamist. Ette valmistatud
aluspinnale paigaldage esmalt kelluga 6huke kiht Mapelasticut. Paigaldage teine kiht esimesele varskele kihile, et
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saavutada kogukihi paksuseks ca 2 mm.

Ujumisbasseinide, terrasside ja roddude veetdkke paigaldamisel suruge esimesse varskesse kihti klaaskiudvork Mapenet
150. Klaaskiudvorku kasutatakse ka konstruktsioonides, kus esinevad juuspraod voi kus on nende tekkimise oht. Kui vork
on paigaldatud, siis viimistlege pind sileda kelluga ja paigaldage teine kiht Mapelastic toodet, kui esimene kiht on kuivanud
(4 - 5tunni méodudes).

Parast Mapelasticu paigaldamist tuleb keraamiliste plaatide paigaldamisega oodata 5 paeva. Soodsate
keskkonnatingimuste ja temperatuuri korral voib ooteaeg niiskete ruumide plaatimiseks [Uheneda 24 tunnini.

Keraamiliste plaatide paigaldus Mapelasticule

« RODUD JA TERRASSID:
= Plaatige, kasutades C2 klassi tsementliimi nagu Keraflex voi Keraflex Maxi S1 voi kiirema kuivamise huvides C2F
klassi liimi nagu Granirapid vo6i Ultralite S1 Quick.
= Plaatide vaheliste vuukide taitmiseks kasutage CG2 tsementvuugisegu nagu Keracolor FF vdi Keracolor GG
segatuna tootega Fugolastic voi Ultracolor Plus.
= Nurkade ja liikumisvuukide taitmiseks kasutage MAPEI silikoone nagu Mapeflex PU45 FT, Mapesil AC v6i Mapesil
LM. Eritingimustes voib olla vaja muid silikoone: tapsemat infot kiisige MAPEI tehniliste toe kaest.
= UJUMISBASSEINID:
= Kinnitage keraamilised plaadid paigale C2 klassi tsementliimiga (Keraflex voi Keraflex Maxi S1) voi C2F klassi
kiirliimiga (Granirapid vdi Ultralite S1 Quick). Mosaiikide puhul kasutage Adesilex P10 + Isolastic segu 50 % veega
(klass C2E/S1).
= Taitke vuugid CG2 klassi tsementliimiga (Keracolor FF / Keracolor GG segatuna Fugolastic voi Ultracolor Plus
tootega) voi RG klassi epoksiidliimiga (Kerapoxy tooteseeriast).
o Tihendage vuugid Mapesil AC silikooniga.

Paigaldus pritsiga

Parast aluspinna ettevalmistamist paigaldage Mapelastic pritsiga, millel on peenmértide paigaldamiseks sobilik ots,
minimaalselt 2 mm paksuste kihtidena.

Paksema kihi saavutamiseks paigaldada Mapelastic mitmes kihis. Iga jargnev kiht paigaldada parast eelmise kuivamist
umbes 4-5 tunni moéoddudes. Konstruktsioonidel ja pindadel, kus esinevad juuspraod vdi kus on nende tekkimise oht,
suruge esimesse varskesse kihti klaaskiudvork (Mapenet 150). Kohe parast vorgu paigaldamist peab Mapelastic toote
sileda kelluga siluma. Kui vork peab olema kaetud, siis saab pritsiga paigaldada veel Ghe kihi Mapelastic toodet.

Kui Mapelastic toodet kasutatakse sildade ja raudteeviaduktide talade ja sammaste ning hoonefassaadide jms
kaitsmiseks, siis vOib toote varvida Elastocolor seeria vaigupdhise vesidispersioon-akrtulvarviga, mis on saadaval paljudes
varvitoonides, mille valimiseks saab kasutada toonimisstisteemi ColorMap®.

Kui aga Mapelastic toodet kasutatakse horisontaalsete pindade kaitseks, kus pole liiklust, nagu lamekatused, siis voib selle
Ule varvida Elastocolor Waterproof elastse vaigupdhise vesidispersioon-akruulvarviga. Elastocolor Waterproof on
saadaval paljudes varvitoonides, mille valimiseks saab kasutada toonimissisteemi ColorMap®, ja selle peab peale kandma
vahemalt 20 paeva parast Mapelastic toote paigaldamist.
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Hudroisolatsioon Mapelastic ja Keraamika paigaldamine: Kerabond Eraterrass, Cereseto (Alessandria) —
Mapeband toodetega + Isolastic Itaalia
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Granirapid toote paigaldamine
Aravoolutrapi paigaldamine Mapelasticu paigaldamine Mapelastic hudroisolatsiooniga
Mapelasticu abil Mapenet 150ga terrassile

o

Ujumisbassein Mapelastic
Ujumisbasseini hddroisolatsioon Keraamiliste plaatide paigaldamine hudroisolatsiooniga: Scarioni
Mapelasticu abil Mapelastic-le vabaajakeskus — Milano - Itaalia

Ndide Mapelasticu paigaldamisest
viaduktile pihustamise teel

Ndide Mapelasticu paigaldamisest
tammile pihustamise teel

I TEHNILISED ANDMED
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Tehniliste andmete tabel sisaldab andmeid toote identifitseerimise ja paigaldamise kohta. Joonistel 1, 2, 3 ja 4 on naidatud
moned Mapelastic toote omadused.

Joonisel 1on toodud koormuste diagramm, hindamaks toote praosildamise voimet.

Proovikehale, millele Mapelastic tala alakUljele paigaldati, rakendati keskkohas kasvavat koormust.

Mapelastic toote praosildamise voime maaratakse, mddtes betoonis oleva prao maksimaalne laius Mapelastic kihi
katkemise hetkel.

Mapelastic toote poolt betoonpinnale antav kaitse ei piirdu suurtest koormustest, kahanemisest,
temperatuurimuutustest jms tekkivate pragude lihtsa kinnikatmisega.

Mapelastic ise on vaga hea kemikaalikindlusega, nagu naitavad alljargnevad testitulemused, ning kaitseb betooni hasti
karbonatsiooni ja sellest tuleneva armatuurvarraste roostetamise eest. Joonisel 2 on graafik, mis vérdleb kiirendatud
karbonatsiooni (30 % CO»-ga rikastatud atmosfaaris) ja naitab, et Mapelastic on sellele agressiivsele ainele taiesti
l[abitungimatu.

Mapelastic membraan kaitseb betooni ka naatriumkloriidi (nt merevee) mdju eest.

Joonisel 3 on naidatud, kuidas Mapelastic blokeerib taielikult soola tungimise betooni sisse, mis on iseenesest vaga poorne
ja tugevasti imav materjal.

Mapelastic moodustab ka labitungimatu tdkke kaltsiumkloriidil (CaCl,) pdhinevate jaasulatussoolade vastu, mis [6huvad
ka kdige kvaliteetsema betooni.

Joonis 4 illustreerib betooni mehaanilise tugevuse (algne tugevus 65 N/mm?) vahenemise seiskamist, kui betoon on juba
30 % ulatuses saastunud CaCl,-ga. Ka sellisel juhul annab Mapelastic tulemusliku betooni kaitse ning takistab sooladel
betoonis agressiivsete ja lagundavate protsesside teostamist.
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Katsekeha A, mis on kaetud Mapelasticuga, on
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tugevuse vdhenemise vastu kaltsiumkloriidil péhinevate
jddsulatussoolade téttu

I PUHASTAMINE

Kuna toode nakkub suureparaselt isegi metallile, tuleb td6riistad pesta kohe parast kasutamist ning enne Mapelasticu
tardumist. Parast tardumist on voimalik tdoriistu puhastada vaid mehaaniliselt.

I TOOTEKULU

Kasitsipaigaldusel: ca 1,7 kg/m? Uhe paksusmillimeetri kohta.
Pritsides: ca 2,2 kg/m?2 Uhe paksusmillimeetri kohta.
NB: Toodud tootekulu kehtib vahekohtadeta tasasele pinnale paigaldamisel; ebalhtlasel pinnal on tootekulu suurem.

I PAKEND

32 kg komplekt:

= Komponent A: 24 kg kott

= Komponent B: 8 kg kanister

16 kg kaupa:

= Komponent A: kaks 6 kg kotti

= Komponent B: Uks 4 kg kanister

Tellimisel on komponent B saadaval ka 1000 kg mahutitena ja komponent A 24 kg heledate kottidena.

I HOIUSTAMINE

Mapelastic komponenti A voib hoida kuni 12 kuud kuivas ruumis ja avamata pakendis.
Mapelastic komponenti B véib hoida kuni 24 kuud kuivas ruumis ja avamata originaalpakendis.
Hoidke Mapelasticut kuivas ruumis ning temperatuuril vahemalt +5°C.

I VALMISTAMISE JA KASUTAMISE OHUTUSJUHISED

Meie toodete ohutu kaitlemise kohta saab teavet Ohutuskaardi viimaselt versioonilt, mille leiate meie veebilt
www.mapei.no

TOODE ON PROFESSIONAALSEKS KASUTUSEKS.

I TEHNILISED ANDMED (tuUpilised vaartused)

Mapelastic: Kahekomponentne elastne tsementmembraan rédude, terrasside, dusid ja ujumisbasseinide
huddroisolatsiooniks ning betooni kaitseks kooskélas standardite EN 14891 ja EN 1504-2 néuetega ning standardi EN
1504-9 katte (C) p6himétetega Pl, MC ja IR

TOOTE ANDMED

komponent A komponent B
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Konsistents: pulber vedelik
Varv: hall valge
Puistetihedus: 1,4 gfcm? _
Tihedus: - 11g/em3
Kuivainesisaldus: 100 % 50 %

PAIGALDAMISE ANDMED (+20°C ja 50 % R.H. juures)

To66segu varvus: hall

Segamisvahekord:

komponent A : komponent B=3:1

Konsistents: plastiline, kelluga
Toosegu tihedus: 1.700 kg/m?
Tihedus pritsimisel: 2.200 kg/m?3

Paigaldustemperatuur:

Paigaldamise aeg:

EMICODE:

LOPPOMADUSED (paksus 2,0 mm)

Kasutusomadused Testmeetod

Nakkuvus betoonil - 28 paeva
moddumisel, +20°C ja 50 % R.H. :

Termiline sobivus
kilmumise/sulamise tsuklitega
jaasulatussoolade kasutamisel,
moddetuna sidumistugevusega:
Nakkuvus betoonil - 7 paeva
mooédumisel, +20°C ja 50% R.H. +
21 paeva vees:

Suhteline venivus - 28 paeva
moddumisel, +20°C ja 50 % R.H.:

EN 1542

DIN 53504
muudetuna

Staatiline pragude sildavus -20°C
juures, prao maksimumlaiusena:

Dunaamiline pragude sildavus
-20°C juures, Mapelastic kile
tugevdatuna Mapetex Seli
tootega, vastupidavusena
pragunemise tsuklitele:

EN 1062-7

Veeauru labilaskvus -

samavaarne 6hukihi paksus Sp: ENISO 77831

Veepidavus, kapillaarimavusena: EN 1062-3

Susihappegaasi (CO,) labilaskvus
- hajuvusena ekvivalentse
paksusega 6hukihis SDCO,:

EN 1062-6

+8°C kuni +35°C

1 tund

EC1 Plus - vaga madalad heited

Nouded standardi EN 1504-2
kohasele kattele (C), pohimotted
Pl,MCjalR

Elastsed sUsteemid
ilma liikluseta: 2 0,8
liiklusega: 21,5

pole ndutav

pole ndutav

klassist Al (0,1 mm)
klassini A5 (2,5 mm)

klassist Bl
klassini B4.2

klass |: Sp <5 m (auru labilaskev)

< 0,1 kg/m2h%>

>50m
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Mapelasticu
kasutusomadused

1,0 N/mm?2

0,8 N/mm?2

0,6 N/mm?2

30%

klasse A3 (-20°C) (> 0,5
mm)

klass B3.1 (-20°C):
proov ei purune parast
1000

praotsuklit, prao

nihkumisena 0,10 kuni
0,30 mm

Sp=24m | u=1200
< 0,05 kg/m2-h°°

>50m



Tuletundlikkus:

Kasutusomadused

EN 13501-1

Testmetode

Euroclass

Nouded kooskodlas standardiga

EN 14891

C, s1-dO

Mapelasticu
kasutusandmed

Veepidavus rohu all (1,5 bar ja 7
paeva positiivse toste juures):

Pragude sildavus, +23°C:

Pragude sildavus, -20°C:

Algne nakkuvus:

Nakkuvus parast vette
sukeldamist:

Nakkuvus parast kuumusallika
rakendamist:

Nakkuvus parast
kulmumise/sulamise tsukleid:

Nakkuvus pdarast baasvette
sukeldamist:

Nakkuvus parast kloorivette
sukeldamist:

EN14891-A.7

EN 14891-A.8.2

EN 14891-A.8.3

EN 14891-A.6.2

EN14891-A.6.3

EN 14891-A.6.5

EN 14891-A.6.6

EN 14891-A.6.9

EN14891-A.6.8

labitungimist ei esine

20,75 mm

20,75 mm

= 0,5 N/mm?2

20,5 N/mm?2

> 0,5 N/mm?2

> 0,5 N/mm?2

20,5 N/mm?2

> 0,5 N/mm?2

l[abitungimist ei esine

0,9 mMmm

0,8 mMm

0,8 N/mm?2

0,55 N/mm 2

1,2 N/mm?2

0,6 N/mm?2

0,6 N/mm?2

0,55 N/mm?2

Nakkumise vdadrtused kooskélas standardiga EN 14891, méddetuna Mapelasticu ja C2-tUupi tsementliimi puhul

vastavalt standardile EN 12004.

I HOIATUS

Kbik selle toote tehnilised Uksikasjad ja soovitused on vdlja téotatud meie parimate teadmiste ja pikaajaliste oskuste
alusel ning on toote kasutamiseks suunda andvad. Seega, igaliks, kes soovib toodet kasutada, peab veenduma selle
otstarbekuses antud olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote 6ige kasutamise eest.

Palun vaadake ajakohast tehnilist andmelehte, mis on saadaval meie veebilehel www.mapei.no

I OIGUSALANE TEAVE

Selle tehnilise andmelehe sisu voib kopeerida teise projektiga seotud dokumenti, kuid kohandatud dokument ei tdienda
ega asenda tehnilise andmelehe néudeid MAPEI toodete paigalduse ajal. Ajakohase tehnilise andmelehe saate alla
laadida meie kodulehelt: www.mapei.no

IGA MUUDATUS SONASTUSES VOI NOUETES, MIS SISALDUB SELLEL TEHNILISEL ANDMELEHEL VOI PARINEB SELLELT,

VOTAB MAPEILT VASTUTUSE.

MADEI
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